Fést den hér skétselanvisningen pa insidan av stddskapet.

SKOTSELRAD VATRUM

PLASTGOLV/PLASTVAGG

Utgivna av Golvbranschen, GBR.

ALLMANNA RAD FLACKBORTTAGNING

Detta skotselrad géller for golv- och vaggmaterial av
plastivatrum. OBS! Vid montering av viggbekladnader
ar det viktigt att limmet far torka tillrackligt innan vdggen
utstts for vattenbegjutning. Pa sugande underlag, tex
gips, ar torktiden ca 2 dygn medan den pa tata underlag
ar ca 7 dygn. For att inte fukt och véta skall tranga in i
underlaget méste vaggmaterialets fogar vara forslutna.
Beroende pa materialtyp kan detta géras med trad,
vétska eller verlapp (se leverantdrens anvisningar).
Golvmaterial skall alltid tradsvetsas.

STADNING

GOLV: Gor till daglig rutin att avlagsna synligt smuts.
Lat inte vatten bli stdende i pdlar utan for ner det i
golvbrunnen med en duschraka eller fonsterskrapa.
0BS! Duschraka eller fonsterskrapa far ej forvaras sa
att gummit har direkt kontakt med vatrumsvaggen/vat-
rumsgolvet. Se punkten Flackborttagning. Tvétta golvet
emellanat med vatten tillsatt med ett neutralt (pH 7)
rengdringsmedel typ handdisk. Eftertorka med rent
vatten. Vid storrengdring kan starkare medel anvandas,
men da erfordras efterskéljning med rent vatten. Over-
dosera inte!

VAGG: | allménhet récker avtorkning med fuktad duk eller
svamp. Vid behov tillsatts ett neutralt rengdringsmedel
typ handdisk till vattnet. Ta for vana att med jamna mel-
lanrum gdra rent utsatta vdggar (duschplatser, vid badkar
och tvéttstéll etc.) for att undvika kalkavlagringar. Kraftigt
prdglade vdggmaterial & mer kénsliga for nedsmutsning.
Vid behov kan en mjuk borste anvindas for att fa vaggen
ren. Om vattnet ar mycket hart, kan det vara lampligt att
efter anvandning av vatutrymmet torka av vaggen for att
undvika kalkbeldggningar. En fonsterskrapa av gummi
kan med fordel anvandas. Om kalkbeldggning anda upp-
star, bor plastvaggen forst rengéras med en latt alkalisk
(pH 9) rengoringsprodukt varefter vaggen skdljs med
rent vatten. Tvatta darefter vdggen med en kalklosande
rengdringslésning och efterskdlj med rent vatten. Torka
vaggen torr. Se till att vatutrymmet r vl ventilerat.

Tag bort flacken genast! Detta &r speciellt viktigt vid vissa
icke vattenldsliga flackar, tex asfalt, gummiklacksmarken,
skokram, lappstift och harfargningsmedel. Sadana fléckar
kan annars vandra in i plastmaterialet och bita sig fast, sk
migrering. Eftertorka alltid med rent vatten. Gummi och
vissa plastmaterial kan missfirga plastvigg/plastmatta
vid direkt anliggning. Exempel pa detta ar tvittmaskin-
fatter, gummihjul (tex barnvagnshjul), duschrakor och
fansterskrapor. Sadan missfargning kan inte tas bort.
Vissa fargdmnen i plastirasmattor, halkskydd under
badrumsmattor, tryck av plastpasar (tex pasar med bom-
ullsvadd som hdnger mot en végg) etc, kan ge upphov
till bestaende missfirgning i mattan/vaggen.

Var forsiktig med starka l6sningsmedel som tex aceton,
nagellackborttagningsmedel, perkloretylen, thinner och
toulen. Grov stélull eller skurnylon samt kraftskurpulver
repar och mattar ner plastmaterialet. Missférgning orsakad
av exkrementer kan eventuellt tonas ned med en 10-pro-
centig oxalsyreldsning.

Tas hort med:
Ljummet vatten med milt

rengoringsmedel (pH 7)

Fldck av:

Choklad, fett, frukt, glass,
gradde, juice, kaffe, lask, saft,
te, vin, dgg, 0l, exkrementer,
krakningar, urin

FLACKNYCKEL

Tvalrester, hudavlagringar Ljummet vatten med milt rengd-

ringsmedel

Kalk. P4 ytor utsatta for
vattenspolning bor vid kalk-
haltigt vatten vidstaende ren-
goring utforas ca 1 gang per
ménad, i forebyggande syfte

Ljummet vatten med latt alkaliskt
(pH 9) rengéringsmedel. Skolj
med rent vatten. Dérefter anvénds
kalkborttagningsmedel med
efterféljande skéljning

Asfalt, gummi, olja, skokrdm,
sot, fargkritor, tusch, lappstift
eller parfym

Tvittnafta, lacknafta

Stearin och tuggummi

Skrapa forsiktigt efter att det torkat
ordentligt

Blod

Kallt vatten

OBS! DU KAN UNDVIKA VATTENSKADOR GENOM ATT

—minst en gang per halvar: Rensa golvbrunnen och kontrollera att
kldmringen i golvbrunnen sitter fast.
—undvika haltagning i duschutrymmet for tvalkoppar och dylikt.

Om haltagning maste goras: Tata halet med AquaTét eller
likvardigt innan foremalet monteras. Se tillverkarens anvisningar.

YTBEHANDLING

Plastgolv i vatrum far aldrig polishbehandlas eftersom
detta kan 6ka halkrisken.
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